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舗装路面のすべり抵抗測定方法 

 

舗装路面のすべり抵抗測定方法は以下のとおりとする。 

 

１．測定器具 

・すべり抵抗測定車または振子式スキッドレジスタンステスターによる。 

 

２．測定方法 

・舗装調査・試験法便覧「[１]－８４ 舗装路面のすべり抵抗の測定方法」による。 


